
Raport 
Wyniki badania próbek materiałów budowlanych  

1 Wprowadzenie 
 

Badania prowadzone są przez Wojewódzkich Inspektorów nadzoru budowlanego z szesnastu 

województw oraz przez Głównego Inspektora nadzoru budowlanego.  

 

 

Rysunek 1 Rozkład badań w poszczególnych województwach 
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Rysunek 2 Ilość przeprowadzonych badań 2016-2020 
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Rysunek 3 Rozkład badań w poszczególnych województwach 
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Rysunek 4 Rozkład badań w poszczególnych województwach 
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Rysunek 5 Rozkład badań w poszczególnych województwach 
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Rysunek 6 Rozkład badań w poszczególnych województwach 
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Rysunek 7 Rozkład badań w poszczególnych województwach 
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Rysunek 8 Rozkład badań w poszczególnych województwach 2016-2020 
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Rysunek 10 Rozkład badań w poszczególnych województwach 



 

Rysunek 11 Rozkład badań w poszczególnych województwach 



 

Rysunek 12 Rozkład badań w poszczególnych województwach 



 

Rysunek 13 Rozkład badań w poszczególnych województwach 

 

2 Wyniki badań materiałów 

2.1 Wyroby do izolacji cieplej 
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